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Общая характеристика

Промышленные масла (масла для оси) получаются вследствие переработки нефти. В зависимости от кинематической
вязкости и температуры затвердевания производится два рода промышленных (осевых) масел, обозначенных
символами:

- Pm-50/50-0-0 (прежнее Масло для оси L),
- Pm-30/50-0-020 (прежнее Масло для оси U).

Применение

Промышленные масла Pm-50/50-0-0 (осевые) предназначены, главным образом, для смазки подшипников скольжения
паровозов, железнодорожных и трамвайных вагонов.

Физико-химические свойства

Параметры Един. Типичные значения

Кинематическая вязкость при
температуре 500C mm2/s 58,7

Относительная вязкость при
температуре 500C

0E 7,92

Температура воспламенения 0C 180

Температура затвердевания 0C -5

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических
параметров являются типичными величинами. Фактические значения
указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии
продукта  

http://ru.orlenoil.pl/oleje_dla_przemyslu/oleje-maszynowe/idk:17.html

